OCHRONA
ANTYKOROZYJNA

Zapobieganie korozji —
Techniki antykorozyjne

W przypadku metali, korozji najczesciej towarzyszy rdza,
czyli rudawy nalot, ktéry moze z czasem zmieniaé sie
w proszek. Powstaje on na skutek procesu utleniania zelaza
i.jego stopow, na przyktad stali. Obecnie korozja metali
uznawana jest za jeden z najbardziej szkodliwych czynnikéw
dla materiatéw konstrukcyjnych. Wtasna cynkownia
ogniowa czy malarnia to atuty, ktére pozwalajag nam
zaproponowac kompleksowg obstuge z petnym nadzorem
nad kazdym etapem procesu produkcyjnego, optymalizujac
koszty i czas realizaciji.

Najlepszym sposobem zapobiegania korozji metali s3
roznego typu antykorozyjne techniki przemystowe,

a mianowicie stosowanie powtok ochronnych, takich jak:

@ CYNKOWANIE OGNIOWE

@ MALOWANIE PROSZKOWE

@ MALOWANIE MOKRE

MABO The power of quality

PROCES PRZYGOTOWANIA
POWIERZCHNI METALU

Czyszczenie strumieniowe metali /
Srutowanie

Obrébka strumieniowo-$cierna metali to proces zwany
réwniez piaskowaniem. Wykonywana jest w celu usuniecia
z powierzchni metalu rdzy, zgorzeliny walcowniczej oraz
uzyskania odpowiedniej chropowatosci powierzchni.
Srutowanie przygotowuje powierzchnie pod malowanie,

cynkowanie lub inne procesy, zapewniajagc tym samym

trwatosc kolejnych procesow.




CYNKOWANIE OGNIOWE

Cynkowanie ogniowe daje wartosciowg, dtugoletnia
i solidng ochrone przed korozjg. Ta metoda jest
uznawana na Swiecie za najtaniszy, najskuteczniejszy
i najpopularniejszy sposéb walki z korozjg, nie
zmieniajgcy witasciwosci stali. Cynkujemy w oparciu
onorme ENISO 1461.

Nasz piec pozwala cynkowaé elementy o max.
gabarytach 6,0 m x 2,0 m x 1,25 m i wadze elementu
nie wiekszej niz 800 kg.

MALOWANIE PROSZKOWE

Malowanie proszkowe i powtoka uzyskana tag metoda
malowania daje gwarancje na wysokg estetyke,
wytrzymatosé mechaniczng, oraz odpornos¢ na
promieniowanie stoneczne UV i dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Skutecznos¢ tej formy malowania
zostata potwierdzona badaniami zgodnie z norma
DIN50021.

MALOWANIE HYDRODYNAMICZNE
(Namokro)

Ten rodzaj malowania powierzchni stalowych
pozwala uzyskac idealnie gtadkg fakture i gwarantuje
wysoka jakos¢ wykonczenia. Najwiekszg zaletg tej
metody jest wysoka wydajnos¢ malowania, pozwala
réwniez oszczedzi¢ materiat malarski, dzieki niemu
uzyskujemy prawidtowg powtoke z materiatdw
malarskich, a takze jest znacznie mniejsze zapylenie
i stezenie par rozpuszczalnikéw.




